
タオルに特殊なコーティング加工を施し、洗濯後に含まれる水分量を最小
限に抑えることにより、乾燥時間の短縮を実現いたしました。その機能は
洗濯を繰り返しても損なわれることのない、優れた速乾性を発揮します。
　さらに、綿100％による本来の柔らかい肌ざわりのままで、高吸水性を
保った新しい商品です。
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部屋干しや旅行･ﾚｼﾞｬｰ･ｽﾎﾟｰﾂなどに最適な速乾性

遜色のないソフトな風合いで抜群の吸水性

洗濯を繰り返してもその機能は変わらない優れた耐久性
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タオルに特殊なコーティング加工を施し、洗濯後に含まれる水分量を最小
限に抑えることにより、乾燥時間の短縮を実現いたしました。その機能は
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注)1.水滴法JISL1096…水滴を1滴(約0.03ml)静かに滴下し、水滴吸収時間を測定

注)2.インク上昇法JISL1097…15×2cmの布に市販インクを下端部より浸漬させて
(約2分間)インクの吸い上げ高さを測定

注)3.水分100％含有させた後、平干しし重量変化を測定

(％)

ブランク品 吸水速乾品
注）1  水滴（秒） 1 1
注）2インク（㎜） 34 30

30分後 85 73
60分後 72 57
90分後 61 39
120分後 44 18
150分後 36 10
180分後 29 4

吸水性

注）3速乾性

- ダイワタオル協同組合 -


